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Antifoulings

PROFESSIONELLER BEREICH

& m A3 FORMULA + 25L/5°120L auterwein

NauTiX | Antifouling fiir Segel- und Motorboote
| . Selbstpolierend
ANTIFOULNG | ! « Fir Segel- und Motorboote bis zu 30 Knoten mit ganzjahrigem
e | Wasserkontakt

Lax |
x| « Verstarkte Wirksamkeit gegen Verschmutzung

« Fr starke Bewuchsbelastung
= 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Anstrich

= Verdiinnung: DA

(/AN EEER

m AL FORMULA + 25L/5L*/20L *auberweif

Antifouling fiir schnelle Segelboote und Motorboote
« Harte Matrix

NAUTIX

FORMULA
+

“NTIFouLiNG « Verstérkte Wirksamkeit gegen Verschmutzung
« Fiir starke Bewuchsbelastung

= 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

(/A EEER

Hochwertiges Antifouling

« Selbstpolierend

« Fiir Segel- und Motorboote bis zu 30
Knoten oder ganzjahrig auf dem Wasser
« Fiir starke Bewuchsbelastung

= 2 Schichten empfohlen
ANTIFOULING «10mIL pro Schicht
ABLE - ABLATIVE "
= Verdiinnung: DA
EEEEER

», m AL YACHTING o7sL/25

Leistungsstarkes Antifouling

« Harte Matrix

« Fir schnelle Segel- und Motorboote (>30 Knoten) und
Trockenfaller

ANTIFOULING « Fir starke Bewuchsbelastung

‘ =2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

NAUTIX

m PERFORMER YACHTING o725

Mehrzweck-Antifouling fiir Segelboote, Fischerboote
und Motorboote

DERFORH « Gemischte Matrix

o = 2 Schichten empfohlen
e = 10m?/L pro Schicht
= Verdiinnung: DA
[ J |

L ANTIFOUL NG,

« Fir schnelle Segel- und Motorboote (>30 Knoten) oder Trockenfaller

m A3 YACHTING omsL/2s

. m A88 FORMULA + 2sL/5L/20L

Hochwirksam fiir starke Bewuchsbelastung

« Gemischte Matrix

« Geeignet fir Schnellboote, Segelboote und Superyachten
= 2 Schicht empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdinnung: DA

ENEEN
~», = PERFORMER PRO sui

Mehrzweck-Antifouling fiir mittelstarke
Bewuchsbelastung

« Gemischte Matrix

« Segelboote und Motorboote bis zu 30 Knoten
= 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdinnung: DA

EEEENR
m PRO YACHTING 5tia20

Mehrzweck-Antifouling

« Gemischte Matrix
NSl | - Fir Segelboote und Motorboote
ANTFouLnG « Fir leichte Bewuchsbelastung
= 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

EEEN
m A9000 SPC s

Langwihrend und selbstpolierend

NAUTIX

NAUTIX
PEREORMER
. PRO

NAUTIX

Verwenden Sie Biozide mit Vorsicht. Lesen Sie vor der Anwendung das Etikett und die Produktinformationen.

Hinweise zum Auftrag von Antifoulings:

NAUTIX « Sehr lange wirksames Antifouling fir Segelboote,
A9$9000 Motorboote und Superyachten bis zu 25 Knoten
“mFoutinG « |deal fir Langstreckensegeln
” = 2 Schichten empfohlen fiir ca. 9000 Meilen/Jahr
= 10m?/L pro Schicht
= Verdiinnung: DA
EEEN

m A1 o075L/2507 20

Antifouling fiir alle Untergrundarten, einschlieflich
Aluminium

« Gemischte Matrix

= 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

/A

m A8 o7

Antifouling fiir Schlauchboote

« Harte Matrix

= 2 Schichten auf GFK-Rumpf / 1Schicht auf dem Schlauch
= 10m?/L pro Schicht

ANTIFOULING = Verdiinnung: DA

jan

NAUTIX

m A7T.SPEED 0.35L/05L (Spraydose) / 0,75L / 2,5

Antifouling fiir Propeller und Z-Antriebe
« Harte Matrix

= P7in 3 Schichten + A7T.SPEED in 4 Schichten
= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

CJn

m MARIN YACHTING o7sL/25

Mehrzweck-Antifouling fiir mittelstarke

2z Bewuchsbelastung
MARIN « Gemischte Matrix
YACHTING = 2 Schichten empfohlen
et = 10m”/L pro Schicht

= Verdiinnung: DA

Beachten Sie die Vorsichtsmafinahmen fir die Verwendung und Auftrag. Einige Produkte sind nur fir den professionellen Einsatz bestimmt.



T.SPEED
ANTIFOULING

MATRIGE DURE - HARD MATRIX

Yachten

« Harte Matrix

« Erfordert regelmaBige Pflege
« Ultraglatte Oberflache

= 10m?/L pro Schicht

= Verdinnung: DA

(/A EEn

m A9T.SPEED omL

Antifouling mit Gleiteffekt fiir Kiel und Ruder

« Harte Matrix / Fluoreszierend

« Muss iiber weiflem Antifouling aufgetragen werden
« Ultra glatte Oberflache

= 10m?/L pro Schichten

= Verdiinnung: DA

FIEEME rrw

. Impragnierung

NAUfIX

'MPREGNATION EPOXY

NAUTIX

NAUTIX

IMPREGNATION
FONTE  CAST IRON

m IMPREGARD 1kg/25kg

Epoxid-Impragnierharz fiir Verbundwerkstoffe,
Kohlefaser- und Bootsbausperrholz

« Losemittelfreies Epoxidharz, das die Beschichtung
von beschadigten Glasfasern wiederherstellt

« Empfohlen als Osmosevorsorge-Behandlung

= 2 Schichten empfohlen

= 8m?/L (sandgestrahlte Oberfliche) - 12m?/L
(geschliffene Oberflache)

= Verdiinnung: DE

= IMPREWOOD o7siist

Polyurethanharz fiir die Holzimpragnierung

« Porenfillende Imprdgnierung fir Holz und
Verbundwerkstoffe

« Ermdglicht die Herstellung eines harten Untergrunds
vor dem Auftragen einer Grundierung oder eines Lacks
= 2 Schichten empfohlen

= & bis 10 m?/L je nach Holzart

= Verdiinnung: DP oder DA

Feuchtes Holz

m A o3sL/075L

Porenfiillende Impréagnierung fiir Gusseisen

« Im Korrosionsschutzzyklus kurz vor der PA-
Grundierung auftragen

« Einfach zu verarbeiten, da nach dem Auftragen kein
Schleifen erforderlich ist

= 1Schicht empfohlen

= 16m?/L pro Schichten

= Verdiinnung: DP

m ALT.SPEED o75L/250/20
Antifouling mit Gleiteffekt fiir Regatta-

NAUTIX

WHITE
T.SPEED

NAUTIX
WHITE

H

m WHITE T.SPEED omL/a

Losung fiir trockene Segelboote

« Diinner, extrem gleitfahiger 2-Komponentenanstrich
fir Rumpf und Freibord

« Fir Boote, die nicht ldnger als 15 Tage im Wasser liegen
oder mindestens einmal wichentlich gewartet werden
= 8m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DP

L] F EM frw

m NX 194 om

Epoxidharzbeschichtung fiir Foils, Kiele und Ruder
« Sehr hart und abriebfest

« Wird auf PE-Epoxid-Grundierung aufgetragen

= 8m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DE

LI F M FFw

Haftvermittler fir Epoxy oder Polyurethan auf
Metalloberflachen

« Fir Metalle: Al, Stahl, Edelstahl

= 1Schicht

= 15-20m?/L (sandgestrahlte Oberfliche) - 20-30m?/L
(geschliffene Oberflache)




NAUTIX

PURCISsER - HARDENER

NAU;I;IX

PRIMAIRE £poxy- PRIMER

NAUTIX

PRIMAIRE gpoxy - PRIMER

Wie viel Antifouling benétige ich ?

Haftprimer

u Segelboote

4?“ ( @ m@) Bl 0.7 El berfléche in m?

m EPOXYGARD o075L/25L/5L/20L

Hochschiitzende Epoxid-Grundierung
« Lange Nass-in-Nass-Uberschichtungszeit

= Motorboote

« Kann in dinnen Schichten von maximal 130 Mikron m m

nass auf einem intakten Untergrund aufgetragen

werden

« Kann mit Impregard fir eine 0smosebehandlung

kombiniert werden

= 5 Schichten empfohlen

= 8,5m’/L pro Schicht ~», m PO omLaL

= Verdiinnung: DE

[ NAUTIX Leistungsstarke Schutzgrundierung auf Basis von
Desmodur®-Harz
« Vorbeugende Osmose-Grundierung
« Geeignet fir schwierige klimatische Bedingungen
PRIMAIRE - PRIMER = Anzahl Schichten: Haftung: 1- Osmosevorbeugung: 5
= 12m?IL pro Schicht
m HPE o75L/25L/5L20 = Verdiinnung: DP

[ |

Zweikomponenten-Epoxid-Fiillprimer

« Fillende Formulierung (2000m in 1Schicht) fur
Schutz und Profilanpassung

« Sehr leicht zu verarbeiten

= Anzahl Schichten: Haftung: 1/ Schutz: 3 bis 5

= 8m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DE

Il

NAUTIX

m PE

Diinne Epoxid-Grundierung fiir die Vorbereitung
von Regattariimpfen

« Glatter Film, besonders geeignet fir die Vorbereitung
von Regattarimpfen

= 1bis 2 Schichten empfohlen

= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DE

0,75L/2,5L /5L

NAUTIX

PRIMAIRE - PRIMER

NAUTIX

NAUTIX

BLUE
E

WATERTIGHT
0,25L (Tube oder Dose) / 1L / 5L e

NAUTIX

e
WATER Zweikomponenten-Epoxid-Spachtelmasse e
A=TICHTZ), » Spachtelmasse fir Kleine Oberflachenfehler 0
i oder Kratzer ENDUIT
Sehr fein beim Schleifen
Dichte: 1 ComposITE
Mischungsverhiltnis:

NAUTIX

WATER 1Basis / 1Harter (Volumen & Gewicht)
TIGHT [

URCISSEUR - HARDENER

NAUTIX

DUIT

P1:0,35L/0,75L / 2,5L / 5L
m P1/P7 P7: Spraydose 300mL

Primer fiir Haftung und Schutz

Grundierung fiir Propeller und Z-Antriebe

= Anzahl Schichten: Haftung: 1- Leichter Schutz: 5
= 10m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DP oder DA

Korrosionsschutzgrundierung fiir
Metalloberflachen

« Hochleistung fir Metall

« Kombiniert mit IA fir die Behandlung von Gusskielen
« Besonders geeignet fir schwierige klimatische
Bedingungen

= 4 Schichten empfohlen

= 12m/L pro Schicht

= Verdiinnung: DP

BLUEFILLER

Leichter Zweikomponenten-Epoxidspachtel
« Spachtel fiir groBie Flachen oder Profile
« Leicht zu schleifen
Dichte: 0,8
Mischungsverhaltnis:
1Basis / 1Harter (Volumen & Gewicht)

5L/30L

POREN-SPACHTEL 1

Schwarzer Zweikomponenten-Epoxidspachtel
zur Porenfiillung
« Sehr fliissige Beschichtung zum Fiillen von
Mikroporositdten auf Carbongewebe-Oberflachen
Dichte: 1,24
Mischungsverhaltnis:
1Basis / 1Harter (Gewicht)




. Farblacke,
Grundierungen und Klarlacke

1-KOMPONENTIG 2-KOMPONENTIG

m UNDERCOAT o75L/25 NAGTIX mU2 o2
NAUTIX T-komponentige deckende weifie Grundierung, u2 Dilnner 2-komponentiger Epoxidvoranstrich
zum Erhalt eines glatten und klaren Hintergrunds « |deale Basis fir L2 als Zweikomponenten-Lack
UCNOE,)AEI'R * Ideale Basis for STARLAC Einkomponenten-Lack oder « Kann auch unterhalb der Wasserlinie aufgetragen werden
DECK GRIP Anti-Rutsch = 2 Schichten empfohen
‘ ul Sc!uchten em_pfohlen n 10m’_{L pro Schicht
N :Il.md .I.L pro St;ll‘;g:ht = Verdiinnung: DE
= Verdiinnung:
O L]
m STARLAC 035L/0,75L/25L* _— mlL2 omL/a
*nur in weif poE

Urethan-Klarlack, 1-komponentig
« Leicht aufzutragen und glénzend

« Gute UV-Bestandigkeit

= 14m?/L pro Schicht

LAQUE - ENAMEL = Verdiinnung: WS

OO0 AeEEn
EEEEEE

2-komponentiger Polyurethan Farblack
« Sehr hoher Glanz und UV-Bestandigkeit

« GrofBe Auswahl an Farben

= 12m?/L pro Schicht

= Verdiinnung: DP

L] EErHEHNE
EEEEEENENfw

NAUTIX

FARBLACK
FARBLACK

m DB o75L/25 m COOLBLACK omL/a

s NAUTIX
E Bilgenfarbe - «Kalter» Farblack mit geringer Warmeaufnahme
= « 1-komponentige Beschichtung fir Bilgen, Stau- / 2 « Schwarzer 2-komponentiger Polyurethan-Lack
E D B Innenrdume & Schrénke 'f_é" = 12m?/L pro Schicht
3 « Hohe Deckkraft = = Verdiinnung: DP
5 Pour oaLE =10m?/L pro Schicht [
2 = Verdiinnung: WS
)
STARWOOD o3sL/075L - VA2 omu/a
NAUTIX Farbloser Klarlack, 1-komponentig NAUTIX 2-komponentiger Polyurethan Klarlack
« Glanz- und Holzschutz « Hohe Bestdndigkeit und Abriebfestigkeit
?V-I‘;%E « Marine- und UV-bestandig VA2 « Marine- und UV-bestandig
14m’ L pro Schicht 9m?/L pro Schicht
Verdinnung: WS Verdinnung: DP
Glanzend oder Satin Glanzend oder Satin

#Topcoat

btone _

3

g Faf
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HELL- HELLES ENGLISCH-
WEISS ELFENBEIN ANTHRAZITGRAU HELLGRAU OFF-WHITE GRUN
RAL 9016 RAL 9001 RAL 7024 RAL 7035 Pantone warm grey Pantone 567
[ | [ | [ | [ | [ |
i FRANZOSISCH SUNSET- ORANGE ORANGE il )P
GOLFGRUN HIMMELBLAU -BLAU GELB RESCUE FLUO ; SRR -'w o
RAL 6002 Pantone 2193 Pantone 2196C RAL 1028 RAL 2008 RAL 2009 ;
I e
B B B B Die Farbtonpunkte dienen nur zur ungefahren o
_ optischen Einordnung und sind nicht
ROT MITTERNACHTS-  MARINEBLAU SCHWARZ  vertraglich bndend.
Wir bemiihen uns, Ihnen die nachstgelegenen
RAL 3020 RAL 5017 RAL 5011 RAL 9017 RAL-Farbtdne zu nennen — ohne Gewahr!

D¢ SR
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Antirutsch-Beschichtungen

NAUTIX

ADDITIVE

e

NAUTIX

DILUANT - THINNER

NAUTIX

DILUANT - THINNER

NAUTIX GRIP

Transluzente, rutschhemmende 2-Komponenten-
Beschichtung
« |deal fir stark frequentierte Bereiche
« Kann durch Beimischung von Lack eingefarbt werden
8m?/L pro Schicht
Verdiinnung: DP

DECK GRIP oL

1-komponentige rutschfeste Farbe
« Gebrauchsfertig
« Feines Antirutsch-Granulat fir gleichmaBige Oberfldchen
« Auftrag in dinnen Schichten
8m?/L pro Schicht
Verdiinnung: DA

[]

GRIP ADDITIVE

Anti-Rutsch-Mittel als Fiillstoff

fiir 1- und 2-Komponenten-Lacke

« Das mittlere Additiv ist nicht sehr aggressiv

fir Segelkleidung oder Tauwerk, es ist fir wenig
beanspruchte Bereiche gedacht

« Das harte Additiv ist fir stark beanspruchte Bereiche
Zu bevorzugen.

Mittel oder Hart

0,5kg / 3kg

Mittel: 100g / 2509
Hart: 2009 / 1kg

Verdunner

m DA o75L/25

Verdiinner fiir Antifouling

Dieses Produkt wird zur Einstellung des Antifoulings
bei Auftrag empfohlen und ist auch zur Reinigung von
Teer- und Rostflecken geeignet

Verdinner fiir Grundierungen und
Epoxidharzlacke

DE Verdinnung kann mit allen Nautix 2-Komponenten
Epoxid-Grundierungen und -Finishes verwendet werden

0,75L / 2,5L

m DP o7mL/25

Verdiinner fiir Polyurethan-Lacke

Nautix DP Verdinnung / Reiniger kann mit allen
1-komponentigen-Grundierungen und
2-komponentigen Lacken verwendet werden

m WS

Verdinner fiir Einkomponentenlacke

WS Verdiinnung / Reiniger kann mit allen Nautix
1-komponentigen Farb- und -Klarlacken verwendet
werden

0,75L /2,5

Oberflachenvorbereitung

NAUTIX

STRIPPER

NAUTIX

SD

DEGRAISSANT - DEGREASER

NAUTIX

ACID

NAUTIX

POLISH

NAUTIX

POLISH

74

STRIPPER s

Sehr starkes Abbeiz-Gel fiir Antifoulings
« Lost Antifouling-, Lack-, 1-Komponentenlacke und
Antirutschfarb Schichten an
« Farbe mit einem Spachtel entfernen und dann mit DA
reinigen

Mit einem groBen Pinsel auftragen

SD o075L/25L/5L

Losungsmittel & Entfetter zur Reinigung und
Vorbereitung von Oberflachen fiir die Lackierung
« Wird auch zur Reinigung von Laminierwerkzeugen
verwendet

Mit einem Tuch auftragen

SCOURING ACID n

Zur Vorbereitung von Aluminium in Bereichen, in
denen ein Schleifen nicht moglich ist
Manuell oder mit einer Maschine auftragen

POLISH 1k

Polierpaste fiir oxidierte oder angelaufene
Oberflachen
Mit einer Maschine auftragen

POLISH + o

Finishing zur Akzentuierung und Verstérkung des
Glanzes
Mit einer Maschine auftragen

Nautix

+33 297 653 269 Inr Fachhéndler:

info@nautix.com Time Out Composite oHG
+49-(0)2227-90810
service@timeout.de

Unsere technischen Datenblétter, Sicherheitsdatenblétter
und Anwendungshinweise finden Sie unter www.nautix.com
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